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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej gfikacji technicznej (OST)svymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (PSanowi obowjzujgcg podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stasgjako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajastnyi wojewddzkich.

Zaleca siwykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaigjskich i gminnych.
Porz gdkowanie terenu wokot wej  §cia na cmentarz
od ul. M. Konopnickiej w Ustroniu



1.3. Zakres robot olgfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej spg@ciji dotycz zasad prowadzenia robét zwanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnedpdigtavanego mechanicznie.

Ustalenia zawartg sv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidne” pkt
1.3.

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharecznie - jedna lub wiej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi waesh@sng nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowtugcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04Rbdbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotyce rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusz
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotyce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pumlav
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganianajgikt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowynpcniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinné byeszanka piasku, mieszanki i/iviaru, spetniagca
wymagania niniejszej specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudoasarniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinné hyeszanka piasku, mieszanki i/kviaru z dodatkiem
kruszywa tamanego, spetnjgp wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywacaiaenmoe
pochodz z przekruszenia ziadwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczysacobcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinn@ lzgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wihasciwasci kruszywa



Kruszywo powinno spekhiaymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. sprzt

Wymagania dotygz sprztu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotygz transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudoweuzzyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét padarOST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podépowinno odpowiadawymaganiom oksgonym w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine’5pk.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszamrkkruszywa nalyy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine’5pk.

Jdi dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub paefy70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okrdi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zg@gzczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotygze rozktadania i zaggzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykareapowinien wykonaodcinki probne, zgodnie z
zasadami okdonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Vgamia ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpolat wymaganiom okgonym w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine’ 5ok



6. kontrola jakaici robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady kontroli j@kbrobdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusz
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przygtieniem do robot Wykonawca powinien wykbhadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywngigania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Cgzstotliwasé oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie robo6t podano w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnid’6.3.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

Cgstotliwasé oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Rodiva z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy

Zasady paegtowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudoadepo w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéIne6pfk

7. obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podan®@ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosilobmiarow; jest n? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawy
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbior robhot

Ogodlne zasady odbioru robét podan@ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.



9. podstawa ptatn¢ei

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnii

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatagi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Zmpodbudowy obejmuje:
—€€EEE prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—€€€€€ oznakowanie robot,
—€€EEE sprawdzenie | ewentuajmapraw podiaa,
—€E€EEE przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z tigcep
—€E€EEE dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—€€E€EE roziazenie mieszanki,
—€€EEEE zagszczenie rozimnej mieszanki,

—€E€EEE przeprowadzenie pomiarow i badlaboratoryjnych okrdonych w specyfikaciji
technicznej,

—€€EEE utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwrane

Normy i przepisy zygane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 10.



